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  استحكام برشي باند پرسلن به  بر سازي سطح پاك گوناگون هايروش اثربررسي 
  شدهمهر و موم تازه عاج 

  
  

  **** محمود بهاري ،*** سياوش سوادي اسكويي، ** مهدي عابد كهنمويي، * پرنيان عليزاده اسكويي

 
  و خدمات بهداشتي، درماني تبريز علوم پزشكيدانشگاه  ،دندانپزشكي يدانشيار گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي دانشكده *

  و خدمات بهداشتي، درماني تبريز دانشگاه علوم پزشكي ،دندانپزشكي ياستاديار گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي دانشكده **
  ، درماني تبريزدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،دندانپزشكي يدانشيار گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي دانشكده ***

  بهداشتي، درماني تبريزدانشگاه علوم پزشكي و خدمات  ،دندانپزشكي ياستاديار گروه دندانپزشكي ترميمي و زيبايي دانشكده ****
 
  

  چكيده 
كـه  عاج  ادهزيو يلايهبيروني پلي اترها با سطح به ويژه اكسيژن، احتمال واكنش مواد قالبگيري  ممانعتي يلايه وجوددر شرايط  :لهابيان مس
  .دوجود دارشده مهر و موم  از تراش پسبلافاصله 

مهر و مـوم  تازه هاي پرسلني به عاج نمونه بر استحكام برشي باندسازي سطح  پاك گوناگونثر سه روش ا ژوهش، بررسي    اين پ از هدف :فهد
 .ودبشده 

كـردن  مهـر و مـوم   ، عمل صورت گرفت كشيده شده ندان پرمولرعدد د 60طح فيشيال س عاج رويبر  آزمايشگاهيبررسي اين  :مواد و روش
قـرار  اتر گيري پليقالب يعاجي در ماده يشدههاي مهر و موم سطح ،سپس. شد انجام) Single bond( سينگل باند استفاده از ادهزيوعاج با  تازه

 ،)شاهد( 1در گروه . بندي شدندبخشگروه  چهارتصادفي در ي گونهه ب ها، نمونهقالبگيري يماده دروناز ها آنبيرون آوردن از پس و  شدهداده 
 سـازي سـطح   پاك 4و  3، 2 هايو در گروهگرديد انجام  با استفاده از سمان رزيني عاج هرگونه آماده سازي سطحيبي هاي پرسلني نمونهپيوند 
آزمـون   .شـد  انجـام  هـاي پرسـلني  نمونـه  پيونداز پيش  و رابركپ و پروفيلاكسي با پاميسسند بلاست  اچينگ، اسيد با استفاده از به ترتيبعاج 

 بابه دست آمده هاي دادهاستحكام برشي باند ميانگين  ارزيابيپس از و  شد انجاممتر بر دقيقه ميلي 5/0 استحكام باند برشي با سرعت بارگذاري
  . گرديدندآماري واكاوي ) Tukey(توكي تعقيبي  آزمون وسويه  واريانس يكآماري واكاوي آزمون استفاده از 

ميـانگين  ). > p  001/0( وجـود داشـت  ادار سازي سطح تفاوت معن ـبا هر سه روش پاك شاهدميانگين استحكام باند برشي گروه  ميان :هايافته
  .سازي سطح يافت نشداكوش پادار ميان سه راما تفاوت معن استحكام باند برشي در گروه اسيد اچينگ بالاتر از دو گروه آزمايشي ديگر بود،

   يـري گقالـب  يكـاربرد مـاده   اكسـيژن و پـس از   ممـانعتي  يشـده، در حضـور لايـه   مهـر و مـوم   تـازه  سـازي سـطح عـاج     پاك :گيرينتيجه
  .بخشيدبهبود ي چشمگير به گونه را استحكام باند و پروفيلاكسيسند بلاست هاي اسيد اچينگ، اتر با استفاده از روشپلي

 سازي سطحي، استحكام باند برشياكسيژن، پاك ممانعتيي عاج، لايه تازهمهر وموم كردن  :يواژگان كليد
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  درآمد
مسـتقيم   غيـر  هـاي تـرميم استفاده از گسترده  هايهحفر در
 ـ  ترميمه جاي دندان ب همرنگ يـل  ه دلهاي كـامپوزيتي مسـتقيم، ب
امكان ايجاد شكل اي، هاي گوناگون همچون هماهنگي لبهبرتري
 مهـار و نيز امكان اومت در برابر سايش و شكست بهتر، مق كالبدي

حفـره   يتهيـه  .)1( بيشتر انقباض پليمريزاسيون پيشنهاد شده است
بخش شدن  آشكاربا  بيشتر مستقيم سراميكي غير هايترميمبراي 

هـاي  سيسـتم  اسـتفاده از  بنـابراين  همراه است، از عاجاي گسترده
 .)4-2( سـت ه اشدپيشنهاد ها جهت چسباندن آن ي عاجيچسباننده
رستوريشـن   -دندان ي، استحكام نهايي مجموعهگونه موارددر اين

هـاي ادهزيـو و هيبريديزاسـيون عـاج     زيـادي بـه روش   ياندازهتا 
 . )3( تگي داردبس

ي مرحلهي در ي عاجچسباننده هايسيستم ،معمول روش در
ه ب. )5 و 2( رودمي كار هب نهايي رستوريشن چسباندن هنگام يعني آخر
هـاي  خـورده توسـط سـمان   ليل احتمال آلودگي عاج تـازه تـراش  د

ي و نيز احتمال كلاپس شبكه )7-5، 3( موقت، بزاق و مايعات دهاني
نشــاندن بــه هنگــام شــده وارد ي فشــار در نتيجــهكلاژنــي عــاج 

، )3( كاهش استحكام بانـد بـه عـاج   سرانجام، و ) 5و  4، 2(  رستوريشن
 يپـس از تهيـه  تـازه   ي عاجيهاي چسبانندهسيستمه شدپيشنهاد 
تكنيكـي و   دلايـل   .)5و  4، 2( به كار روندگيري از قالبپيش حفره و 
مهـر و مـوم فـوري     روش كـه ن از ايپشتيباني در گوناگوني عملي 
ــاج  ــده )Immediate Dentin Sealing(ع ــي نامي ــودم ــود ،ش    وج
 فشـار  از آزادتـوان بـه تشـكيل بانـد عـاجي      ميكه  )9 و 8، 4-2( دارد

(Stress Free) تشـكيل   منافـذ شـمار  ، بهبود استحكام باند، كاهش
 آسـايش ، كـاهش حساسـيت عـاجي،    ييشده، كاهش نشت باكتريا

حسـي  به بي ينياز بيموقت،  هايترميماستفاده از  مبه هنگابيمار 
ــام ــه هنگ ــباندن رستوريشــن  ب ــاييچس ــتفاده از نه ــان اس    و امك

  .)4( كيور اشاره كردلايت ي عاجيهاي چسبانندهسيستم

روش مهر و  در مورد دشواري يك بالا هاي برتريبا وجود  
 در تيمـانع مي لايه آن امكان تداخل مطرح شده وموم فوري عاج 

بـه   )4( گيـري  كار رفته با مواد قالبه ادهزيو ب يلايه بيرونيسطح 
اين است، دشواري، پيشنهاد براي حل اين  .)10( ستترهاا يپلويژه 
ممانعتي ي جلوگيري از تشكيل لايهبراي ادهزيو ي سطح لايه كه

ي چسـباندن  رحلـه و در م شـده  رين پوشاندهياكسيژن، با ژل گليس
 يلايـه ، سـطح  دوبـاره از اعمال بانـدينگ  پيش  يرستوريشن نهاي

   هاي چرخشي پايين،الماسي در سرعت با استفاده از فرزهاي ادهزيو

 پـاك سي با پاميس و رابركـپ  يا پروفيلاكو سند بلاست به روش 
نشـان   و همكـاران  (Starvidakis)استارويداكيس  هر چند .)4( شود
بـه هنگـام   كسـي  سندبلاسـت و پروفيلا  دو روش ميـان كه  ،دادند
عاج  فوريبراي مهر و موم كار رفته ه سازي سطحي ادهزيو بپاك

هـاي سـراميكي از لحـاظ    بـراي انلـه  ه شده تراش داد هايهحفرو 
ن كـه  ، اما اي)2( وجود ندارداداري ميزان برداشت ادهزيو تفاوت معن

 يلودگي سطح لايـه آدر شرايط  هاي پيشنهادياز روشم يك كدا
نظـر اسـتحكام بانـد     از را تـري مطلـوب  ينتيجـه  دتوانمي يوزاده

 ،پايـه بـر ايـن   . قرار نگرفته اسـت  بررسي تامين كند، مورد مناسب
بررسي اثر سه روش پاك سازي سـطحي  پژوهش كنوني هدف از 

 بـر و پروفيلاكسي با پـاميس و رابركـپ   سندبلاست  اچينگ، اسيد
شـده در  وم مهر و متازه هاي سراميكي به عاج استحكام باند نمونه

  .اتر بودگيري پلي ي قالبماده آلودگي سطحي ادهزيو باشرايط 
  

  مواد و روش
عــدد دنــدان پرمــولر  60 از ،آزمايشــگاهيبررســي ايــن در 

مل كـه در بررسـي   كا يدلايل ارتودنسي و با ريشهه ب كشيده شده
   پوسـيدگي و تـرك  بـي  سـالم،   ،سكوپووميكريتوسط سوند و استر

ــ ــ و )2( هودب ــ اناز زم ــدن يدهكش ــا ش ــك ت ــاه  ي ــولم    در محل
از پـيش   .شدستفاده ا هداري شده بودند،نگدرصد  T 5/0 كلروامين

هنـدپيس  با اسـتفاده از  ا با آب و برس هدندان سطح ،بررسيانجام 
 ديسك ها با استفاده ازفاسيال دندان سطح .شدپاك  سرعت كم با

 بـه گريـت   180كاربايد بـا دانـه بنـدي     سيليكون از جنس ساينده
سطح عـاجي   و شده آشكاركاملاً  كه عاج ،ده شدسايش دااي گونه

وازات محـور  ه مب هاي پرسلني ونمونه قطر دست آمده بيشتر ازه ب
 يهسـمباد  شـده بـا   آشـكار سطح عاجي  ،سپس. باشد طولي دندان

 5و زير جريان آب به مدت (Gelva Achiles, Holland)  گريت 600
 دگردي ـ نو استفاده يهسمبادبراي هر نمونه از . )3( ده شدييثانيه سا

 35 اسـيد فسـفريك   با استفاده از هانمونه سطح اچينگ از پس .)11(
ــد    (3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA) درص

   ثانيـــه، 10 دتمـــ بـــه شـــو و شســـت و ثانيـــه 15بـــه مـــدت 
   .شــد بــرده ميــان از پنبــه ياز گلولــه اســتفاده بــا اضــافي رطوبــت
ــطح ــاجي س ــده اچ ع ــا ش ــه دو ب ــو يلاي ــد  ادهزي ــينگل بان   س

(3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN, USA)  پوشــانده  
  ) Astralis 7(سـتراليس  ا شد و با اسـتفاده از دسـتگاه لايـت كيـور    

)Schaan, Liechtenstein Ivoclar Vivadent AG, FL-9494(  بـا 
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كـه نـوك    در حالي متر مربعميلي وات بر سانتي 400 شدت نوري
از آن قرار داشت، متر ي يك ميليلهتيوب عمود بر سطح و در فاص

  .ثانيه كيور شد 10به مدت 
 و 3 قطـر  هـايي بـه  ي پرسلني به شـكل اسـتوانه  نمونه 60

دنداني به روش واحـد  آزمايشگاه توسط تكنسين متر ميلي 2 ارتفاع
   .شـد  مفـراه  A2و با استفاده از پـودر پرسـلن فلدسـپاتيك رنـگ     

  ي شــدهمهــر و مــوم تــازه هــاي دنــداني بــا عــاج نمونــه يهمــه
ــطح ــاده  س ــيال در م ــبفاس ــي ي قال ــري پل ــر ايمپرگــام  گي   ات

(3M ESPE, AG, Seefeld, Germany) صورت به اين . برده شدند فرو
اي هاي مساوي روي پد ويـژه ي بيس و كاتاليست با طولكه ماده

ثانيه بـا هـم    45 پاتول به مدتكه در بسته بندي موجود بود، با اس
ي ويژه( پاكعمق و اي كمبه يك ظرف شيشهسپس، . شدآميخته 
گيـري  ي قالبدر مادهي ابه گونهها منتقل و نمونه) ميكربي كشت
 رفتـه  فـرو  عاجي كـاملا در آن هاي ي سطحهمه تابرده شدند  فرو

 جـا بردر جاي خـود  گيري  قالب يمادهباشد و تا زمان سفت شدن 
ي همـاد درون هـاي دنـداني پـس از بيـرون آوردن از     نمونه. ماندند
  .شدندبخش گروه چهار ادفي به ورت تصه صگيري ب قالب

هرگونه بي و بي درنگ هاي پرسلني نمونه ،نخستدر گروه 
هـا بانـد   دنـدان  بـه  ،شدهمهر و موم تازه سازي سطوح عاجي پاك 

ــدند ــن . شـ ــه ايـ ــه  بـ ــطح نمونـ ــه سـ ــه بـ ــب كـ ــايترتيـ   هـ
ــلني  ــسپرس ــدروفلوئوريك    پ ــيد هي ــا اس ــگ ب ــد 9از اچين     درص

(Ultradent Products Inc. South Jordan, Utah 84095, USA) مدت  به
پرسلن  ثانيه با استفاده از پرايمر 30مدت ه پرايمينگ ب و دقيقه يك

(Ultradent Products Inc. South Jordan, Utah 84095, USA)،  ادهزيـو 
 سمان يطهپرسلني با واس بلوك و سرانجامديد گروارد  بانديتك 

 ,Rely X ARC  (3M ESPE, Dental Products, St Paul, MN رزينـي 

USA) و با اسـتفاده از دسـتگاه لايـت كيـور     هچسبانده شد به عاج 
-Schaan,Liechtenstein Ivoclar Vivadent AG, FL( 7آسـتراليس  

بـه مـدت   مربع  ميلي وات بر سانتي متر 400 و شدت نوري) 9494
   .تابش نور قرار گرفتزير سو  از هر چهارثانيه  60

هـاي  نمونهبيرون آوردن از  پسهاي دوم تا چهارم در گروه
سازي سـطح   اتر عمل پاكگيري پلي ي قالبماده دروناز دنداني 

   :انجام شدبه ترتيب زير 
 ـدر گروه دوم سطح فاسيال نمونه  15دت ه م ـهاي دنداني ب

 ـو اچ دوبـاره   درصد 35اسيد فسفريك ثانيه توسط   ـ مونهـن ه ـهـا ب
  ي افشانهتوسط  و رطوبت اضافيگرديد شو و  شست ثانيه 10مدت 

 . ه شداز ميان بردملايم هوا 
) 3O2Al(آلومينيوم اكسـيد   با پودرسندبلاست در گروه سوم 

 Dentoprep microblaster, Ronvig Dental) ميكرومتر، 50 با ذرات

Mfg, Daugaard, Denmark) فشار  زيرbar 5/4 ثانيـه از   5دت ه مب
   .)2( انجام شد مترميلي 5 يفاصله

ي فاسـيال  شـده  مهر و مومتازه سطح عاج  ،در گروه چهارم
 ,Depurdent, Dr Wild & CoAG, Basel) توســط خميرپــاميس

Switzerland)   و رابركـپ(Nylon brush, Hawe-Noes, Bioggio, 

Switzerland) رعت چرخشي با سrpm 1000 ثانيه پاك 5دت ه مب 
هماننـد  هاي پرسـلني  نمونه ،هر سه گروه در ،سپس. )2( ازي شدس

  .سمان شدند نخستگروه 
 24بـراي مـدت   پس از نگهداري نمونه هـاي آمـاده شـده    

ــاي  ــر و دم ــاعت در آب  مقط ــه 37 س ــانتيدرج ــراد ي س ، )12(گ
و در چرخـه   500بـا دفعـات    ي حرارتـي چرخـه ترموسيكلينگ بـا  

ــي ي همحــدود ــروالدرجــه 55±2و  5±2حرارت ــان اينت ــا زم   اي ب
  هــا نمونــه .)13( انجــام شــدثانيــه  30 وريشــناان ثانيــه و زمــ 10

  در ) CEJ(مينـــا  -پيونـــد ســـمان متـــري زيـــرميلـــي 5/1تـــا 
ــتيكي   ــد پلاســ ــور    دارايدرون مولــ ــلف كيــ ــل ســ   آكريــ

(Acropars 200, Malic Medical Industries Co, Tehran, Iran) 
  اينسـترون  نيروي برشي توسط دسـتگاه  زيرو هر نمونه  مانت شده

(Hounsfield Test Equipment- model: H5K- S, England)   با سـرعت
  . قرار گرفتمتر بر دقيقه ميلي 5/0 اعمال نيروي

 ضـخامت  كـه  يشرايط در شكست ياستحكام باند در لحظه
ممـاس بـر    ه وبودمتر ميلي 5/0 نيروي دستگاه اعمال يتيغه يهلب

  گيـري  گرفتـه بـود، انـدازه    دندان قرار و تماس بلوك پرسلني جاي
 يپايـه  بـر  آمـده  دست به هايدادهن كه با توجه به اي. )11و  10( شد

  سـطح مقطـع    بـر ) ي نيـوتن بـر پايـه  (نيـرو  تقسـيم  بـا  نيوتن بود، 
   سـكال مگاپا يپايـه اسـتحكام بانـد بـر     )ي ميلي متـر مربـع  بر پايه(

در (ها از لحاظ شكست كوهزيـو  الگوي شكست نمونه .شدارزيابي 
 وميكروسكوپ يتوسط استر)  در اينترفيس(ادهزيو يا ) عاج يا پرسلن

(Nikon; SMZ 1000, Tokyo, Japan)  گرديدارزيابي .  
از  پـس  اسـتحكام بانـد   آزمـون از  به دست آمـده هاي داده

 واكـاوي تفاده از آزمـون  بـا اس ـ  ميـانگين و انحـراف معيـار    ارزيابي
 هـاي مربـوط بـه   دادهو توكي  تعقيبيآزمون و سويه  واريانس يك

 آمـاري واكاوي مجذور كاي ها توسط آزمون الگوي شكست نمونه
  . گرديدند
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  هايافته
، و انحراف معيـار ) لمگاپاسكا( ميانگين استحكام باند برشي

ده ش ـآورده  1 در جـدول  بررسـي هاي مـورد  براي هر يك از گروه
  .است

  

  بررسيهاي ميانگين استحكام باند برشي در گروه :1جدول 
  

ميانگين استحكام باند برشي  كمترين  بيشترين
 انحراف معيار ± )مگاپاسكال(

هاي مورد گروه
  بررسي

47/15  10/6  73/2 ± 88/11   شاهد
  اچ اسيد 58/19 ± 37/6  62/12  79/34
  سندبلاست 33/17 ± 98/3  71/13  42/25
 پاميس 42/17 ± 06/4 64/9 60/24

  
ميـانگين   ميـان كـه   ،نشان داد) ANOVA( آنوا نتايج آزمون

دار وجـود  امعن ـتفـاوت   بررسيهاي مورد استحكام باند برشي گروه
  .> p )001/0( دارد

 ميـان دو به دوي ميانگين استحكام بانـد برشـي    يمقايسه
 كـه  ،نشـان داد توكي  توسط آزمون تعقيبي بررسيهاي مورد گروه
  بــا هــر ســه  شــاهدميــانگين اســتحكام بانــد برشــي گــروه  ميــان

ــاك  ــ  روش پـ ــاوت معنـ ــطحي تفـ ــازي سـ ــود داردادار سـ    وجـ
،  p= 009/0 و سندبلاسـت شـاهد  ،  > p 001/0 اچ و اسيد شاهد(

سـه روش   ميـان  دارامعن ـ تفـاوت  ولي).  p =012/0 و پاميسشاهد 
ــاگون ــاك گون ــراي اســيد اچ و (ســازي ســطحي يافــت نشــد   پ ب

پــاميس و ،  p= 50/0 اســيد اچ و پــاميس ، p= 52/0 دبلاســتسن
  ).  p= 00/1 سندبلاست

وميكرسـكوپ  يها توسـط استر بررسي الگوي شكست نمونه
هاي اسيد اچينگ و پروفيلاكسي به ترتيـب  كه در گروه ،نشان داد

پرسـلن   درونها به صورت كوهزيـو در  شكست درصد 80و  3/93
ــد  ــده بودن ــروه ،ايجــاد ش ــي در گ ــاي ول ــاهده   و سندبلاســت  ش

. هـا دچـار شكسـت كوهزيـو در پرسـلن شـدند      نمونه درصد 3/33
ــاوي  ــه  واك ــت نمون ــوي شكس ــاري الگ ــون   آم ــط آزم ــا توس   ه

سـازي   پـاك  گونـاگون هاي روش ميانكه  ،نشان دادمجذور كاي 
  دار وجــود اســطحي از لحــاظ الگــوي شكســت تفــاوت معنـ ـ    

  ). p <  ،3 =df ،33/18 =2x 001/0( دارد
 

  ث بح
مهر و موم ، يرمستقيمغزيبايي هاي در ترميم كه جايياز آن

  چسـبندگي   توانـايي عاج تراش خـورده باعـث افـزايش     تازهكردن 
پـس از تكميـل   تـازه   عامل باندينگ عاجيكاربرد ، )14و  4( شودمي

در . سـت ا شـده  پيشنهاد نهاييگيري  از قالبپيش تراش دندان و 
بـي درنـگ    بهتر اسـت  نهاييچنين شرايطي چسباندن رستوريشن 

احتمـال   چـرا كـه   ، )16و  15( شود پس از پاك سازي سطحي انجام
 يلايـه بـا   )10( پلـي اترهـا  بـه ويـژه    )4( گيـري  واكنش مواد قالب

 يلايـه  .وجـود دارد  ادهزيـو  يسـطح لايـه   در اكسيژنپيشگيري 
در  ،اي نرم و چسـبناك بـا قـوام مـايع بـوده     اكسيژن لايه ممانعتي
 داراي و تشـكيل شـده   هاي سلف كيوريا لايـت كيـور  نيزسطح ر

بيـان شـده كـه     .)17( مونومرها و اليگومرهاي واكنش نـداده اسـت  
گيـري پلـي اتـر از طريـق     قالب ياحتمال واكنش اين لايه با ماده

، كه باعث چسـبندگي  )10( هافمن وجود دارداز ميان بردن  يپديده
مهـر و مـوم   تـازه  يو در عاج زاده ينتيجه آلودگي سطح لايه و در

  . شودشده مي
 سازي سـطح گوناگون پاك اثر سه روش بررسي كنوني، در 

گيـري بـا    از قالبپس  )و پروفيلاكسيسند بلاست  اسيد اچينگ،(
مهـر  تازه پرسلني به عاج  هايبر استحكام برشي باند نمونه پلي اتر
 كـردن  پـاك روش  سازي آشكار ،هدف .ديدشده مقايسه گرو موم 

از سمان رستوريشـن  مهر و موم شده پيش تازه مناسب سطح عاج 
كه ميـانگين مقـادير اسـتحكام     ،نشان دادبه دست آمده نتايج  .بود

بيشتر از گروه اي چشمگير ياد شده به گونهباند براي هر سه روش 
پـس   سازي سطحيپاك هر سه روش  ،بهتر بيانيبه . شاهد است

باعث بهبود استحكام باند بـه   اتر گيري پلي قالب ياز كاربرد ماده
  .دندگرديشده مهر و موم تازه  عاج

كردن سطوح براي پاك استفاده از خميرهاي پروفيلاكسي  
 .)16( بـود  پيشـنهاد شـده   ترميم نهايياز سمان كردن پيش دنداني 

 و همكـاران ) Gerbo(گربـو  بار توسـط  نخستين ، پاميساستفاده از 
   قــرار اســتفاده ان موقــت مــوردبقايــاي ســمبــراي از ميــان بــردن 

 ،و همكـاران ) Bachman(باشـمن  بررسـي  در  چنـد  هر .)18( گرفت
ديگـر  هـاي  بررسيدر  ،)19( مورد ترديد قرارگرفتبالا كارآيي روش 

نشان داده شد كه استفاده از پـاميس يـا خشـن سـازي سـطح بـا       
ايجـاد بانـد    بـراي توانـد  استفاده از فرز خشن در سرعت كـم مـي  

ي به كه با نتيجه )15و  4( شده موثر باشدمهر و موم عاج  مناسب به
   .همخواني دارددست آمده از بررسي كنوني 

ــه رزيــن   ــد مناســب رزيــن ب   عامــل كليــدي، برقــراري بان
  چنـد   هـر . )20(اسـت  رزيني موجود و عامـل لوتينـگ    يلايه ميان

مقـدار  پـاميس   رسد در روش پروفيلاكسـي بـا بـرس و   نظر ميه ب
 ،و همكاران استارويداكيس يني برداشته شده بيشتر باشد،رز يلايه
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دو  ميـان ادهزيو  ياز لحاظ ميزان كلي برداشت لايهادار تفاوت معن
 بررسـي همچنين در ايـن  نيافتند، سندبلاست روش پروفيلاكسي و

 يهمـه برداشـتن  بالا توانايي از دو روش يك  كه هيچ ،شد آشكار
هـم  هـاي پيشـين   بررسـي در . )2(را ندارند ادهزيو  يضخامت لايه

ترميم از سمان پيش سندبلاست  كه استفاده از ،نشان داده شده بود
تـازه   عاج رزين ادهزيوميان باعث برقراري باند قابل اعتماد نهايي 

در هـر دو روش   .)21و  3( شـود مـي  لوتينگو رزين  شدهمهر و موم 
از بـا   ي بانـد مطلـوب  اربرقر سندبلاست استفاده از پروفيلاكسي و

از ميان رفـتن  . شوديو تامين ميزآلوده شده اده يلايهميان بردن 
جهت افـزايش اسـتحكام بانـد    عاقلانه تواند دليل ميآلوده  يلايه
بـالاتر در شـرايط   تا نسـب  استحكام بانـد  ،چشمگير ينكتهاما . باشد
بـي از ميـان رفـتن     و اچينـگ  سطح با استفاده از اسيدسازي  پاك

  . بود آلوده يمكانيكي لايه
اثـر اسـتون    خود ازدر بررسي  ،و همكاران (Su)سو  هر چند

شـده  مهر و موم تازه كردن بقاياي پلي اتر از سطح عاج براي پاك 
نتـايج   يمقايسـه بررسـي هماننـدي بـراي     اما ،)22( استفاده كردند

توسـط عامـل    سـازي سـطحي   از پـاك پـس  استحكام باند برشي 
ظر ه نبگونه اين به دست آمده نتايج  يپايهبر . وجود ندارد اچينگ

  گيـري  قالـب  يمـاده  توان آلودگي ناشي از كـاربرد كه مي ،رسدمي
شـده را بـه   مهـر و مـوم   تازه يو عاج زاده يپلي اتر در سطح لايه

تاكيد كـرد، كـه   بايد  پاياندر  .از ميان برداسيد فسفريك  يوسيله
روي سطح صـاف   تنها برسازي  هاي پاكاثر روش بررسيدر اين 

 اينلـه، هاي هحفرباليني كه در شرايط با توجه به اين .گرديدبررسي 
 تـري اسـت، از ايـن رو   هـا داراي توپـوگرافي پيچيـده   كراون انله و

هـاي  بررسـي ، غير مسـتقيم  هايترميمبراي كنوني نتايج گسترش 
 انلـه و  اينله،هاي هدر حفر بالاهاي كارايي روش يبيشتر در زمينه

تر نيازمند بررسي گيري قطعينتيجه ،بر آنافزون . لازم داردن كراو
بـا   عـاجي  ادهزيـو  يتغييرات ضخامت و خصوصيات سطحي لايه

مـواد   و عوامـل بانـدينگ   نبال كـاربرد ه دب ميكروسكوپ الكتروني
سازي مكـانيكي و شـيميايي    پاكهاي روش وگوناگون  قالبگيري

 . است
  
 گيري نتيجه

كه  ،توان گفتمي بررسي كنونيهاي با توجه به محدوديت
  شـرايط حضـور    در شـده مهـر و مـوم   تـازه  سازي سطح عاج  اكپ

با استفاده از  اترگيري با پلييژن و پس از قالباكس ممانعتي يلايه
توانـد  مـي و پروفيلاكسـي  سندبلاسـت  هاي اسـيد اچينـگ،   روش

   .افزايش دهد اي چشمگيربه گونهاستحكام باند را 
  

  يسپاسگزار
ــگاه    ــي دانشـ ــرم پژوهشـ ــت محتـ ــندگان از معاونـ   نويسـ

تامين مالي  به لحاظدرماني تبريز  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
  .نمايندسپاسگزاري مي، اين پژوهش

 
****** 
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