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  چكيده
 ـكـردن حفـره   گنـدزدايي  از تـرميم،   پـس از تراش حفره و تكثير آنها  پسها ماندن باكتريبرجا با توجه به امكان  :لهابيان مس   از تـرميم  يش پ

  .تواند مفيد باشدهاي چسبنده ميرزينهماهنگي تداخل با بي 
هاي كامپوزيت در چهار سيسـتم ادهزيـو   بر ريزنشت ترميم درصد دوكاربرد محلول كلرهگزيدين اثر بررسي پژوهش، هدف از انجام اين : هدف

  . بود
دندان  88با ابعاد استاندارد در سطح باكال  (CEJ)مينا  -سماند فاصل ح يدر ناحيه Vكلاس هاي هدر اين بررسي تجربي، حفر :مواد و روش

 از چهـار ادهزيـو   شـاهد، گـروه   چهـار در . شـدند بخـش  تايي  11گروه  هشتتصادفي به ي ها به گونهدندان. گرديد ايجادمولر سالم انساني  هپر
Scotchbond Multi-Purpose (SBMP) ،Excite (EX) ،Clearfil SE Bond (CSEB)  وi Bond (iB) سازنده اسـتفاده   يدستور كارخانهي بر پايه

 درصـد  دواز اچينگ محلول كلرهگزيدين پس  EXو  SBMPادهزيو استفاده شد، اما در دو گروه  چهارگروه آزمايش نيز از همان  چهاردر  .گرديد
پر  Z250با كامپوزيت ها هحفر. كار رفته محلول كلرهگزيدين ب از كاربرد ادهزيو،پيش  iBو  CSEBدر دو گروه . دگرديثانيه استفاده  40به مدت 

  پـس از بـرش، نفـوذ رنـگ     . دنـد گرديور شـنا هـا در محلـول دو درصـد متـيلن بلـو      حرارتي، نمونه يچرخهها و انجام ترميم پايانپس از . شدند
  .بود) Dunn(و داون ) Kruskal-Wallis(كروسكال واليس آزمون آماري مورد استفاده . زير استريوميكروسكوپ بررسي شد

استفاده از كلرهگزيدين در همچنين . نشان نداد دارااينسيزال و جينجيوال تفاوت معن يدر لبه شاهدگروه  چهار ميانميزان ريزنشت در  :هايافته
  .هر چهار سيستم ادهزيو، اثري بر ميزان ريزنشت نداشت

سيستم  چهاراي هماهنگي لبههيچ گونه تداخلي با  تواندميحفره با كلرهگزيدين دايي كردن گندزكه  ،نشان دادبررسي نتايج اين  :گيرينتيجه
  . نداشته باشدادهزيو 

  ريزنشت، ادهزيو، كلرهگزيدين :واژگان كليدي
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  درآمد
هاي همرنگ باند شـونده بـه دليـل    مامروزه استفاده از ترمي

 يدر طول دو دهـه . تامين زيبايي گسترش چشمگيري يافته است
 معرفــيبــا ادهزيــو  در دندانپزشــكي چشــمگيرپيشــرفت گذشــته 
كاربرد عوامل با وجود . گرفته استنوين انجام ادهزيو  يهاسيستم

 يمـاده ميـان  شـكل ريزنشـت   مهـا، هنـوز   باندينگ در اين ترميم
. اسـت  از ميـان نرفتـه  كامل ي به گونهدندان  و ساختمانترميمي 

هـاي كامپوزيـت رزيـن،    مترين دليل ايجاد ريزنشـت در تـرمي  مهم
 .سـخت شـدن آنهاسـت   به هنگـام  اسيون زانقباض ناشي از پليمري

 ثانويــه، ريزنشــت، پوســيدگيو هــا لبــهدر  (Gap)ايجــاد شــكاف 
ــسحساســيت  ــال خواهــد   آســيبمــل و از ع پ ــه دنب ــالپي را ب   پ

  . )1-3(  داشت
مشكلات مرتبط با ريزنشت با استريليزاسيون نـاقص حفـره   

ايـن امـر بـه دنبـال شكسـت در برداشـت        .تواند شـديد گـردد  مي
رخ  در حفرهريزجانداران ماندن برجا و  مكانيكي كامل عاج پوسيده

نشـان  اختي، هاي بافت شناختي و بـاكتري شـن  بررسي .)4( دهدمي
از تـراش حفـره    پسها بخش كوچكي از دندان تنهاكه  ،داده است

  .)6 و 5(سترون هستند 
برانسترم  يوسيلهه به باكتريايي به دنبال تراش حفرآلودگي 

)Brannstrom ( ــه ــنجب   هجــوم  -1: شــده اســتبخــش دســته  پ
 يلايـه هـايي كـه در   باكتري -2ها، لبهشكاف در  راهها از باكتري
   ،هـاي عـاجي  توبـول  در موجود هايباكتري -3 ،وجود دارند راسمي

ــاكتري -4 ــود در  ب ــاي موج ــل ه ــد فاص ــام ح ــاج  -ين   ، (DEJ)ع
از قرار و پيش كردن پس از پاك سطح دندان ي دوباره ودگيآل -5

  .)7( دادن ترميم
كـه در   ،گزارش كردنـد ) Graver(راور گ و) Boston(بوستن 

كمـي بـاكتري در   شـمار  ا هنـوز  موارد مورد بررسي آنه ـ درصد 25
هـاي رنـگ گرفتـه بـا     از برداشت پوسيدگي پسهاي عاجي توبول

  .)8( داشتوجود  (Disclosing dye)رنگ آشكار كننده 
 پسدر عاج برجا مانده هاي نشان داده كه باكتريها بررسي

  حفـظ  دراز مـدت  تواننـد فعاليـت خـود را بـراي     از تراش حفره مي
كامـل   مهر و مـوم  ها حتي با وجودد اين باكتريرش. )10و  9( نمايند
آنها به سمت پالـپ نفـوذ    سمو دهد ميروي تراش خورده  يحفره

  .)3(گردد پ ميلكرده و باعث تحريك و التهاب پا
ها از حفره، اسـتفاده  يا كاهش باكترياز ميان بردن يك راه 

اده اسـتف ها برخي بررسيو در  بودهكننده گند زدايي هاي از محلول

از تراش حفـره و   پسكلرهگزيدين  همچون ييباكترياضد از مواد 
امـا بـا    )14-11، 4، 3( شـده اسـت  سـفارش  از قرار دادن تـرميم  پيش 

ادهزيو اين احتمال وجود هاي استفاده از اين مواد به همراه سيستم
 مهر و موم هاي هيدروفيل ادهزيوها در ايجادكه توانايي رزين ،دارد

در واقع ممكن است اين مـواد اثـر معكـوس بـر     . دعاجي تغيير كن
  .)15 و 4(استحكام باند مواد ترميمي به عاج داشته باشند 

كننـده را بـر اسـتحكام    گندزدايي اثر مواد ها برخي پژوهش
هـا  پـژوهش ايـن   .انـد باند كامپوزيت رزين به عاج بررسـي نمـوده  

و  فعـال در ايـن مـواد    يبـا اجـزا  هماهنگ استحكام باند متغيري 
از . )17-16، 13، 11( انـد گزارش كـرده را هاي ادهزيو سيستم هايگونه

 ـ     ،ديگر پيشنهاد شده استسوي  ه كه اين مـواد بـا عمـل كـردن ب
   از قـرار دادن ادهزيـو  پـيش  حفـره   يعامل مرطوب كننـده عنوان 

بـه ايـن    .)14(توانند باعث بهبود باند به ساختمان دنداني گردند مي
هـاي  گونـه محلول كلرهگزيدين بر چسـبندگي  اثر ترتيب در مورد 

  .ادهزيوها نتايج متفاوتي گزارش شده است
 ـپژوهش كنوني در  پايه،بر اين  ه اثر محلول كلرهگزيدين ب

 مهر و مـوم و توانايي  هماهنگي رحفره ب يكنندهگندزدايي عنوان 
اسـكاچ بانـد چنـد    گوناگون همچـون  سيستم ادهزيو چهار  آغازين

 و) CSEB(كليرفيل اس اي بانـد   ،)EX(گزايت ا ،)SBMP(منظوره 
  . گرديدبررسي ) iB(آي باند 

  
  مواد و روش

مولر  هدندان پر 88 روي رب ،دهاني بيرون تجربي بررسي اين
هـر  بـي  ها در سطح باكـال  دندان. شدانجام  انساني يشده كشيده

 دوها آوري دندانگرد. گونه پوسيدگي، سايش و نواقص ديگر بودند
دمـاي اتـاق    دت در آب درطول انجاميد و در طول ايـن م ـ ماه به 

دستي سطح توسط وسايل ها، آوري آنگردپس از . ندنگهداري شد
و بـا محلـول   پاك هاي نگهدارنده ها از بقاياي بافتدندان يريشه

   .درصد گندزدايي گرديدند 1كلرامين 
  حــد فاصــل  يهــا در ناحيــهباكــال دنــدان بــر روي ســطح

متـر،  ميلي 5/1با عمق ( استاندارد V لاسكهاي هرحف مينا -سمان
ــتا  ــاي مزيوديس ــي 3 ليپهن ــوالي  ميل ــاع اكلوزوجينجي ــر و ارتف   مت

 22آب و هـوا بـا   ي افشـانه توربين همراه  يوسيلهه ب) رمتميلي 2
) تيـز كـاوان، ايـران   ( 57 يمستقيم شمارهفيشور الماسي عدد فرز 

يوالي حفره، يك ميلي متـر  جينج يلبهاي كه به گونه ،تراشيده شد
   .قرار گرفتمينا  -ي حد فاصل سمانناحيهزير 
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و شاهد تصادفي به دو بخش آزمايش و ي به گونهها دندان
هـاي  هحفـر  ،سپس .تايي در هر بخش تقسيم شدند 11چهار گروه 
  :ادهزيو به ترتيب گوناگونبا انواع ) 1-4(شاهد چهار گروه 

-  Scotchbond Multi-Purpose (SBMP) (3M, USA) 

- Excite (EX) (Vivadent, Liechtenstein)  

- Clearfil SE Bond (CSEB) (Kuraray, Japan)  

- i Bond (iB) (Kulzer, Germany)  
كامپوزيـت  بـا  آنهـا و   يسـازنده  يدستور كارخانهي بر پايه

Z250 (3M,USA)  مراحـل بانـدينگ و تـرميم در    . گرديدندترميم
   .ب زير بودبه ترتي شاهدگروه  چهار

  حفـره توسـط    هـاي سـطح  يهمه:  (SBMP) نخستگروه 
ثانيـه   15 اچ و بـه مـدت  ثانيـه   15 درصـد  37ژل اسيد فسفريك 

رطوبت اضافي اي كه به گونه ،آرامي خشك شد هثانيه ب 5شسته و 
 ـخشـك نگرد  انـدازه از  ترو سطح عاجي بيش ـ هدور شد پـس از  . دي

آن، يـك   ملايـم  ك كردنثانيه خش 5پرايمر و  يبرد يك لايهركا
دسـتگاه   ثانيـه بـا   20ادهزيـو قـرار داده شـد و بـه مـدت       يلايه
) Coltene(ي كلــتن ســاخت كارخانــه) Coltolux II( 2 كسلكلتــو

كيورينـگ انجـام   ميلي وات بر متر مربـع   550 سوئيس و با شدت
  .گرفت

 گــروههمچــون پــس از اچينــگ حفــره :  (EX)گــروه دوم 
 ـ  EX، يك لايه ادهزيـو  نخست    ازو پـس  كـار رفـت   ه در حفـره ب

ثانيه كيورينـگ   20و به مدت ثانيه با آرامي توسط هوا خشك  20
   .شدانجام 

شو و خشـك كـردن   و  پس از شست:  (CSEB)گروه سوم 
ثانيـه بـا آرامـي     20پـس از   .رفت كاره حفره، پرايمر اين سيستم ب

يك لايه ادهزيو اين سيسـتم  و پس از آن، توسط هوا خشك شده 
  . ثانيه كيور شد 20كار رفت و به مدت  هب

شـو و خشـك كـردن    و  از شسـت  پس:  (iB)گروه چهارم 
ثانيـه بـا    20پـس از  و كـار رفـت   ه حفره ب هايحبر سط iBحفره، 

اين عمـل تكـرار    رهوا خشك شد و سپس دو بار ديگآرامي توسط 
   يهمـه  تـرميم . ثانيـه كيـور شـد    20بـه مـدت   سرانجام  و گرديد
   .انجام گرفت Z250با كامپوزيت  هاوهگر هايهحفر

از به ترتيـب  ) 5-8هاي آزمايش گروه(بعدي  گروه چهاردر 
  بــا ايــن تفــاوت كــه در دو گــروه  ،ادهزيــو اســتفاده شــد 4همــان 
SBMP  وEX شــــو، و  پــــس از عمــــل اچينــــگ و شســــت  
درصـد   2كلرهگزيـدين گلوكنـات   ) Consepsis(كنسپسيز محلول 

)Chlorhexidine gluconate 2% (ي اولترادنــت ســاخت كارخانــه
)Ultradent (سـپس . ثانيـه اسـتفاده گرديـد    40مريكا بـه مـدت   آ، 

انجـام گرفـت و در دو    شـاهد هـاي  گروه همچونمراحل باندينگ 
استفاده كنسپسيز  از كاربرد ادهزيو، محلولپيش  iBو  CSEBگروه 
و ترميم خشك گرديد و مراحل باندينگ هاي هحفرپس از آن، . شد
  .انجام گرفت شاهدهاي گروهمچون ه

ها انجـام  اليش آنپها، مراحل پرداخت و ترميماتمام  پس از
هـا  نمونه ،سپس. شدندكيور نهايي ثانيه  20ها به مدت و نمونه شد

گـراد و بـه   سـانتي  يدرجه 55و  5 ميانحرارتي ي چرخه 500زير 
در . ر گرفتندثانيه قرا 20ثانيه در هر دما و با زمان انتقال  30مدت 
موم چسب مهـر و مـوم    يوسيلهه ها بدندانآپكس بعد،  يمرحله
پيرامـون  متـري  ميلـي  1ها بـه جـز   دندان هايسطح يهمهشد و 
هـا  نمونه ،سپس. لايه لاك ناخن پوشيده شد دو يوسيلهه ترميم ب

. محلول دو درصد متـيلن بلـو قـرار گرفتنـد     رساعت د 24به مدت 
هـا كـاملاً شسـته شـدند و بـرش      ، دندانپس از گذشت اين زمان

) Lietz 1600( 1600لايتـز   الماسـي  يتيغـه  يوسـيله ه ها بنمونه
(Germany)    و از ميـان  لينگوالي كوزير جريـان آب در راسـتاي بـا

  .ترميم انجام گرفت
  حفـره   يديـواره  و ميزان نفوذ رنگ در حـد فاصـل تـرميم   

ــ ــيلهه ب ــا  (Ziess, Germany)يــك استريوميكروســكوپ  يوس   ب
ها بر ترميم پيراموننفوذ رنگ . برابر بررسي گرديد 20نمايي بزرگ
 نبـود  -صفر. شددرجه بندي و ثبت  4مقياس زير از صفر تا  يپايه

   نفوذ رنگ كمتر از يك سـوم عمـق اگزيـالي حفـره،     -1ريزنشت، 
  نفوذ رنگ ميان يك سـوم تـا دو سـوم عمـق اگزيـالي حفـره،        -2
نفـوذ   -4شتر از دو سوم عمق اگزيـالي حفـره،   نفوذ رنگ به بي -3

گـروه   هـا در چهـار   ميزان ريزنشت .رنگ از عمق حفره گذشته بود
 يو مقايسـه والـيس   -كروسكالادهزيو با استفاده از آزمون آماري 

هـا در   تميـزان ريزنش ـ  يمقايسـه . مقايسـه شـد  ي داون چندگانه
وسـط آزمـون   جداگانـه ت ي به گونـه ال و جينجيوال هاي اينسيز لبه
دار امعن ـ  < p 05/0(  دگرديانجام ) Mann-Whitney(ويتني  -مان

  ).در نظر گرفته شد
  

  هايافته
ريزنشـت چهـار سيسـتم    هـاي  هتوزيع فراواني و درصد درج

 وشاهد در گروه اينسيزال و جينجيوال  يبهـفكيك لـه تـبزيو ـاده
    هايدهدا يمقايسه .آمده است 2و  1 هايدر جدولگروه آزمايش 
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  و آزمايش شاهدهاي گروه دندان اينسيزال يريزنشت در لبههاي هدرج يمقايسه :1جدول 
 

  گروه                
  سبندهچسيستم 

 ريزنشتهايهدرج
  دارامعن  ميانگين رتبه

0 1 2 3 4  

 )SBMP(اسكاچ باند چند منظوره 
  27/10  0 0 1 4 6 آزمايش  401/0  73/12  1  1  2  2  5 شاهد

 ) Excite(اگزايت  
  32/11  1  0  1  3  6  آزمايش  898/0  68/11  1  0  2  2  6 شاهد

 ) CSEB(كليرفيل اس اي باند 
  91/10  0  0  0  2  9  آزمايش  699/0  09/12  0 1 0 2 8 شاهد

 )i Bond(  آي باند
  50/11  2 3 1 3 2 آزمايش  000/1  50/11  3 1 3 1 3 شاهد

  
 با اسـتفاده از آزمـون  شاهد چهار گروه  )Mean rank(ميانگين رتبه 

اينسيزال  يها چه در لبهگروه ميانكه  ،نشان دادكروسكال واليس 
ــه ــه در لب  ــ يو چ ــتلاف معن ــوال اخ ــود نداشــت اجينجي   داري وج

  ). p = 37/0و  p=  08/0به ترتيب (
گـروه آزمــايش   چهــارميــانگين رتبـه   هـاي داده يمقايسـه 

بـه  (اينسـيزال و جينجيـوال بـود     يهدار در لب ـانشانگر اختلاف معن
 يكه در هر دو لبهاي گونهبه ).  p=  047/0و  p=  007/0ترتيب 

و كمتـرين   iBنجيوال بيشترين ريزنشت مربوط بـه  ياينسيزال و ج
  . گزارش شد CSEBريزنشت مربوط به 

اينسيزال و جينجيوال در هر  يلبهميان ريزنشت  يقايسهم
تفـاوت  مـان ويتنـي    اسـتفاده از آزمـون   با شاهدهاي ادهزيو گروه

  ). < p  05/0( داري را نشان ندادامعن
از  پـس و  iB ،Ex ، كهدهدنشان ميميانگين رتبه  يهاداده

كمتــرين ميــزان  CSEBبيشــترين ميــزان ريزنشــت و  SBMPآن 
 ـ يمقايسه. دادنددر هر دو لبه ريزنشت را  ادهزيوهـاي   يدوه دو ب

 يدر لبـه  كه ،نشان دادداون تكميلي  ونآزمبا استفاده از  گوناگون
 و ردداري داااختلاف معن ديگربا هر يك از سه ادهزيو  iB اينسيزال
   اختلاف CSEBو  SBMPهر يك با  iBو  Exجينجيوال  يدر لبه

  ).> p  05/0( اددار نشان دامعن
 يلبـه  ميـان ريزنشـت  ميـانگين رتبـه   هـاي  داده يمقايسه

هاي آزمايش در گروه ادهزيوهااز هر يك اينسيزال و جينجيوال در 
داري وجـود  ااخـتلاف معن ـ  Exكه تنها در مورد ادهزيـو   ،نشان داد

ريزنشـت  ميانگين رتبه هاي داده ياما مقايسه .) p=  03/0(داشت 
  ادهزيـو در  چهـار  در هـر يـك از    شاهدهاي آزمايش و گروه ميان
چ اختلاف آماري جداگانه هيي به گونهاينسيزال و جينجيوال  يلبه
   ). < p 05/0(نشان نداد  دارامعن
  

  بحث
و  هـا با گسـترش روز افـزون اسـتفاده از كامپوزيـت رزيـن     

هـاي ادهزيـو، ريزنشـت هنـوز از مشـكلات ايـن       پيشرفت سيستم
هـاي  ريزنشـت در لبـه  كه ممكن است بـه  عواملي . است هاترميم

ــرميم  ــدت ــي  ،بينجام ــون ويژگ ــاي همچ ــت  ه ــي كامپوزي   فيزيك
 ميـان سـاط حرارتـي   بنقباض پليمريزاسيون و اختلاف ضـريب ان ا(

 ـ  يگسـيختگي لايـه  و ) دندان و كامپوزيـت   يوسـيله ه هيبريـد ب
 ـننده ـكندزدايي ـو گ نندهـعلق در اچ كـك مـهاي كوچآلودگي ا ـي

   گندزدا محلول كلرهگزيدين يك. )19(هستند باندينگ  حصولاتـم
  

  و آزمايش شاهدهاي گروه دندان جينجيوال يدر لبهريزنشت هاي هدرج يمقايسه :2جدول 
 

  گروه
  سيستم چسبنده

  ريزنشتهايهدرج
  دارامعن  ميانگين رتبه

0 1 2 3 4  

 )SBMP(اسكاچ باند چند منظوره 
  23/11  1 2 1 3 4 آزمايش  847/0  77/11  0  1  5  2  3 شاهد

 ) Excite(اگزايت  
  82/12  5  1  1  2  2  آزمايش  365/0  18/10  2  2  2  2  3 شاهد

 ) CSEB(كليرفيل اس اي باند 
  14/11  1  1  0  3  6  آزمايش  797/0  86/11  1 0 1 4 5 شاهد

 )i Bond(  آي باند
  18/13  4 3 1 1 2 آزمايش  243/0  82/9  2  1  3  2  3 شاهد
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ــر ،اســت) ســپتيكآنتــي ( ــين در فــوري  كــه داراي اث ــردن از ب   ب
 كـردن متوقـف  جهت  مدت دراز يو فعاليت) الدباكتريسي( هاباكتري
بـه دليـل تمايـل جـذب     اين اثر ، دارد) باكتريواستاتيك( هاباكتري
جـذب سـطحي بـه    به مينايي و تمايل ليكل روي سطح پ شدن بر

هيدروكسـي آپاتيـت عـاج    ي اين عامل بـه وسـيله  باشد و مي عاج
   .)20(گيرد صورت مي

پتوكوك موتانس موجود كلرهگزيدين در كاهش سطح استر
ــورهاي اد ــكر فيش ــت  ل ــوثر اس ــه م ــطح ريش ــا س    .)22 و 21( وزال ي

ــولتز  ــاران و  (Gultz)گ ــزو همك ــاران) Owens( اون ــا  ،و همك   ب
ي كننـده گنـدزدايي  هـاي  فعاليت ضد ميكروبي محلـول  يمقايسه
هـاي ديگـر   تر از محلـول را موثركنسپسيز  حفره، محلول گوناگون

درصـد   دون يزيـد كلرهگ داراياين تركيب تجـاري   .معرفي كردند
ــفنول    ــا بيس ــوده و تنه ــود در  داراي ) Bisphenol(ب ــرين موج كل

   .)19 و 12(داراي اثر ضد باكتري پايداري است  كنسپسيز
از آماده سازي حفره  پسها در حفره كنندهگندزدايي كاربرد 

ايجـاد  توانـايي  برجـا مانـده،   هاي بردن باكتري ميانتواند با از مي
ــيدگي ــه وپوس ــاي ثانوي ــسحساســيت  ه ــاهش  پ ــرميم را ك   از ت

هـاي  اما اگـر ايـن مـواد از طريـق تـداخل بـا واكـنش        )19 و 4( دهد
  اعث افزايش ريزنشت گردند، هر گونه ـاج بـا عـزيو بـستم ادهـسي

  .)19(گيرد زير سوال قرار مي آنهااثرات مفيد 
ــن  ــژوهش،در اي ــر پ ــتم اث ــدين در دو سيس   اچ و  كلرهگزي

و اچ  سيسـتم  ر دود .سلف اچ بررسي شد و دو سيستم شوو  شست
 .گرديداچينگ استفاده  ياز مرحلهپس كلرهگزيدين  ،شست و شو

از پـيش  را  دهكنن ـ، گنـدزدايي  دهنـد ها تـرجيح مـي  درمانگربرخي 
 ـ   پـس  و مراحل باندينگ   در ، )23 و 4( كـار برنـد  ه از تـراش حفـره ب

  نهاد پيش ـاز اچينـگ   پـس برخي ديگر كاربرد اين مـواد را  كه حالي
نيز كـاربرد   كنسپسيز يزندهسا يخانهكارپيشنهاد . )18و  16( كنندمي
ضافي برداشـته شـود و   رطوبت ا اين كهاست و از اچينگ  پسآن 

 پسكاربرد  كه ،رسدنظر ميه ب .كار روده پرايمر ب و تركيب ادهزيو
از ميـان بـردن   اسمير به  يزيرا برداشت لايه ،باشدبهتر از اچينگ 
گنـدزدايي  اسـتفاده از   ،سپس. انجامدتر ريزجانداران ميبخش بزرگ

ين سهاي عاجي و توكمانده در توبولريزجانداران برجا كننده براي 
  . استآنها مفيدتر 

اچينگ بـا اسـيد    يهاي سلف اچ كه مرحلهدر مورد سيستم
 ـ پيش فسفريك را ندارند، كلرهگزيدين  ه از كاربرد اين ادهزيوهـا ب

ها اچينگ در اين سيستماز ميان بردن با  ،ديگرسويي از  .كار رفت

بيشـتري   داراي شـمار توانـد  اسـمير كـه مـي    يلايهبرجا ماندن و 
از پـيش  كننـده  گندزدايي توان گفت كه كاربرد باشد، ميريزجاندار 

يـا كـاهش   از ميان بـردن  و در  دارداين ادهزيوها اهميت بيشتري 
  . استتر از تراش حفره مفيد پسها باكتري

 پسبرد كلرهگزيدين ركه كا ،نشان دادبررسي كنوني نتايج 
و  SBMPشو در دو سيستم و  از اچينگ با اسيد فسفريك و شست

Ex  برد پرايمر اسيدي راز كا پيشوCSEB  و يا ادهزيو سلف اچiB 
هـاي  هجينجيـوالي يـا اينسـيزالي حفـر     يدر لبـه  اثري بر ريزنشت

همخـواني  بررسي هماننـد  د اين نتيجه با نتايج چن. ندارد Vكلاس 
  . دارد

ــدر  ــژپ ــاران) Meiers( يرزاوهش م ــدزدايي  ،و همك ــا گن ب
ــو ــور  كلرهگزيــدين در ادهزي  و) شــوو  و شســتاچ () Tenure(تن

البتـه در   .)4( اثري بر ريزنشت نداشت) سلف اچ() Syntac(ساينتك 
پـيش  از تراش حفره و بي درنگ پس كلرهگزيدين را بررسي اين 

كه در در حالي ،كار بردنده اسمير توسط اچينگ ب ييهاز برداشت لا
 همچنـين  .كار رفته از اچينگ ب پسكلرهگزيدين بررسي كنوني 

كـردن  گنـدزدايي  كه  ،و همكاران نشان دادند) Derhami(درهمي 
ادهزيوهـاي عـاجي بـه عـاج در      هماهنگيمنفي بر اثر حفره هيچ 

   .)23(ندارد  IIهاي كامپوزيت كلاس ترميم
را بـا  ي هماننـدي  نتيجـه  ،و همكـاران نيـز  ) Sung( گسون

ــو  ــتفاده از ادهزي ــر OptiBond Soloاس ــاي هدر حف  Vكــلاس ه
ــد   ــزارش كردن ــت گ ــان   .)24( كامپوزي ــي تورك و ) Turkun(بررس

هـاي  هريزنشـت حفـر   بـر را  كنسپسـيز اثر منفي از هيچ  ،همكاران
  گــزارش   Prompt L-Popو  CSEBبــا دو ادهزيــو   Vكــلاس 

اثر منفـي از   ،و همكاران نيز) Owens(پژوهش اونز در  .)25( ندنكرد
. )19( گـزارش نشـد   PQ1بر ريزنشت با استفاده از ادهزيو  كنسپسيز

بـا اسـتفاده از    ،و همكاران) Vinicius(ي همانند را وينيكيوز نتيجه
  .)26(گزارش كردند  CSEBادهزيو 

گولـو  بررسـي تولون شده تنهـا در  همانند ياد بر خلاف نتايج 
)Tulungolu (مخــرب از كــاربرد محلــول   ياثــر ،و همكــاران 

در  Prime & Bondو  Syntac ريزنشت دو ادهزيـو  ركلرهگزيدين ب
شايد علت اين اختلاف، تفـاوت   .)15( هاي شيري گزارش شددندان

مـي و اثـر منفـي    يهاي شيري نسبت به عـاج دا ساختار عاج دندان
  .هاي شيري باشدانروي عاج دندبر كننده گندزدايي مواد 

 يانــه در مـك ،دـردنـزارش كـمكاران گـو ه) Cao(ائو ـك
، هســتندكلرهگزيــدين  دارايهــاي حفــره كــه كننــدهگنــدزدايي 
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كه اسـتحكام بانـد رزيـن     ،اي استكنندهگندزدايي تنها  كنسپسيز
لرهگزيـدين  كاثر نداشـتن  . )16(دهد چسبنده به عاج را كاهش نمي

  امـا   )28 و 27(ديگر نيـز گـزارش شـد     بررسيدو استحكام باند در  رب
ــرا  ــتفاده از   ) Vieria(وي ــال اس ــه دنب ــد را ب ــاهش اســتحكام بان ك

كـه  در حـالي  .)29(هاي شيري گزارش كـرد  كلرهگزيدين در دندان
هـاي  افـزايش اسـتحكام بانـد سـيمان     ،و همكارانبررسي توركان 

ه ايـن  گرچ ـ ،رزيني را پس از كاربرد كلرهگزيدين گـزارش كردنـد  
  .)30(دار نبود اافزايش معن

ــول ــدين محل ــاي كلرهگزي ــده  دارايه ــال كنن ــك فع    يي
  هـاي  مولكـول  آن يشـو و  كـه حتـي بـا شسـت    هستند، سطحي 
كننده سـطحي كمكـي   فعال عنوان يك ي برجا مانده به باند شده

)Co-surfactant ( از كاربرد پيش شده  نروي سطح عاج كانديشبر
كلرهگزيدين به دليل داشتن شارژ يـوني   .)22( نمايندرزين عمل مي

هاي فسفات را داراست و انرژي مثبت قوي خاصيت اتصال به گروه
رسـد  به نظر مـي  .)18( عاج را افزايش دهد آزاد سطحي مينا و شايد

ها و فعال در آنهماهنگ با اجزاي كننده گندزدايي هاي اثر محلول
 بـا  نسپسيزـك ـيان ـم ـ سيستم ادهزيو متغير باشد و در ايني گونه
 يهامولكولشتن گذابرجا رسوبات مخرب و حتي با  گذاشتننبرجا 

بانـدينگ در چهـار سيسـتم    رونـد  بر  نامطلوب ياثرفعال سطحي، 
با توجه بـه انجـام    .نشان نداد بررسيادهزيو مورد آزمايش در اين 

هاي كشـيده  و بر روي دندان در شرايط آزمايشگاهيپژوهش، اين 
تكميلي در شـرايط دهـاني بـراي بررسـي اثـر      هاي پژوهش شده،

 هـاي گونـه هـاي كامپوزيـت بـا    كلرهگزيدين بر ريزنشـت تـرميم  
بيشـتر  در گـر چـه    .اسـت هاي باندينگ متفاوت مورد نيـاز  سيستم
منفي كلرهگزيـدين بـر اسـتحكام بانـد و     اثر ، هاي پيشينپژوهش

كاربرد د براي پيشنهاادهزيوها گزارش نشده، اما  هايگونهريزنشت 
مدت  بيشتر در درازهاي بررسي كننده نياز بهگندزدايي اين محلول 

  . است
  
  گيريتيجهن

كـاربرد   تـوان گفـت كـه   مـي پـژوهش،  نتايج اين ي پايه بر
ــول  ــدين  داراي كنسپســيزمحل ــردرصــد  دوكلرهگزي   ريزنشــت  ب

سيسـتم   چهـار  كامپوزيت رزين بانـد شـده بـا    Vكلاس هاي هحفر
ــو  ــر iBو  SBMP ، EX ، CSEBادهزي ــامطلوب ياث ــتن ن . داش
 ـ   ،بنابراين گنـدزدايي  عنـوان   هممكن است اين محلـول را بتـوان ب
هاي كامپوزيـت اسـتفاده نمـود و از    از ترميمي پيش حفره يكننده
  .بهره جست باكتريايي آن در ترميمهاي ضد برتري

  
  يادآوري

ايـن مقالــه از پايـان نامــه دوره دكتـراي عمــومي، كـه بــه     
و نگـارش  دكتر مهتـاب معمـارپور   ايي دكتر فرشته شفيعي و راهنم

ــر  ــدا  دكت ــرا كدخ ــماره  زه ــه ش ــكده   1129ب ــه دانش در كتابخان
ثبـت شـده، اسـتخراج    دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز   

  .گرديده است
  

****** 
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